sanacni omitka
podle WTA

cesta difuze pri tloustce omitky 20
mm:
19 - 15 mm

Disledek: minimalni vysouseci
schopnost, jen max. 140 g/m? za den!

B sanacéni omitka WTA
< vodni para
B voda

vihkost
sanacni omitka WTA
soklova omitka
beton
zemina
skodlivé soli
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sanacni omitka
EXZELLENT

cesta difaze pri tloustce omitky 20
mm:
jen 0 -5 mm

Disledek: velmi vysoka vysouseci
schopnost, az 2.100 g/m? za den!
M EXZELLENT FRP
«<Cp vodni para

Bl voda

vihkost
EXZELLENT FRP
soklova omitka
beton
zemina
Skodlivé soli
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